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1. INTRODUCAO

Em primeiro lugar, deve-se definir o que € teto e o que é forro. Entao, teto € o que define o pé
direito de um comodo, enquanto que o forro € o revestimento que cobre o teto, ou nio. O

forro falso € o revestimento abaixo do teto, sendo que, neste caso, ¢ ele quem define
tecnicamente o pé direito.

O forro é o sistema que regula o espaco e o conforto do ambiente, possuindo uma relacio
direta com a reverberacdo dos sons, o conforto térmico e luminoso. Para um desempenho
adequado, deve possibilitar facil manutencao, ter praticidade na instalacao, e estar dentro dos
padrdes de resist€ncia mecinica, de resisténcia a propagacdo de chamas e a acdo de fungos e
insetos. Um forro deve ainda fornecer condi¢cdes para a adaptacdo de lumindrias, alarmes,
sprinklers, dutos de ar condicionado e outras instalacdes, se necessario.

2. CLASSIFICACAO
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Figura 1. Forro de gesso acartonado fixo por pinos
de aco e arame galvanizado.
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Os forros podem ser classificados de acordo com o tipo de fixacdo e de acordo com o
material. Segundo as caracteristicas de fixagdo, eles podem ser: forros colados, forros
tarugados e forros suspensos.

Quanto ao material, os forros podem ser classificados da seguinte maneira:

Gesso - em placas lisas, perfuradas ou estriadas, como porta-painéis aparentes ou ndo,
placas de gesso acartonado (0,60 x 0,60 m) suspensas por arames galvanizados fixados nas
lajes por pinos de aco (Figura 1 e Figura 2) cravados com pistola a polvora. As placas
podem ser rejuntadas, lixadas e pintadas e receber arremates especiais também em gesso
ou outro material (plastico, PVC e isopor);

Fibras vegetais (Figura 3) - em placas prensadas de fibras de madeira (pinus ou eucalipto)
e 1a de vidro, pré-pintadas lisas ou decoradas, com porta-painéis aparentes ou nao;

Fibras minerais (Figura 4) - em placas prensadas de 1a de vidro, rocha, polietireno
expandido (isopor) ou aglomerado de vermiculita, caracterizando o chamado "forro
pacote”, com 0s mesmos acabamentos do tipo anterior, que sao fixados em estruturas de
perfis de aluminio, agco ou madeira atirantados ao teto, por meio de pendurais de aco ou
chapas de aluminio;

Figura 3. Forro em fibras vegetais (papel acartonado).

Figura 4. Forro em fibras minerais.

Resinas sintéticas — s@o apresentadas em réguas ou placas opacas ou translicidas
(chamados forros luminosos, quando associadas a retro-iluminag@o), com encaixe tipo
macho e fémea, fixadas em tarugamentos de madeira. Nesta categoria incluem-se,
principalmente, o PVC rigido e o acrilico;

Madeira (Figura 5) - em placas, réguas ou colméias, ficam a meio caminho entre a
industrializacdo e o artesanato. Sdo executadas como forro falso, fixadas por meio de
vigamentos, tarugamentos e contraventamento;

Metal (Figura 6) - principalmente aluminio e aco, apresentam-se nas mais variadas
configuracdes e acabamentos;
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Figura 5. Forro e paredes em madeira. Figura 6. Forro metalico

e Concreto aparente (laje aparente) — é o teto sem nenhum revestimento especial, a ndao
ser em alguns casos, uma pintura (verniz) diretamente sobre a face inferior da laje de
concreto;

e Argamassados — € a aplicacio de camadas de revestimentos argamassados, da mesma
forma como se revestem as paredes (chapisco, embogo, reboco, etc.) sobre a face inferior
de laje maciga, premoldada ou mista.

3. FORROS COLADOS

Os forros colados sdo uma forma de protecio ou revestimento das faces internas dos planos
de cobertura. Sua finalidade pode estar ligada a exigéncias de conforto ambiental (isolamento
térmico ou absor¢do acustica) ou a inten¢des puramente estéticas. Eles tanto podem ser
realmente colados através de adesivos especialmente desenvolvidos (sobretudo quando se
trata de lajes de concreto), quanto podem ser pregados ou aparafusados a estrutura principal (o
que é comum nas coberturas de telhado).

4. FORROS TARUGADOS

Estes tipos de forros podem ser em madeira, PVC, gesso e, principalmente, estuque, os quais
exigem a disposicdo de uma grelha portante em madeira ou ago, fixada as paredes ou a
estrutura do edificio. Além da sustentacdo, essa grelha serve para limitar os vdos a serem
recobertos e suas dimensdes sdo compativeis com cada material empregado.

As réguas de madeira sdo pregadas ao madeirame, enquanto as de PVC podem ser rebitadas
(tarugamento de madeira). J4 os forros em placa de gesso podem ser fixados através de
grampos metélicos inclusos, enquanto os de estuque — constituidos de argamassa de areia,
gesso e cal moldada in loco — apoiam-se sobre uma tela de arame trancado que € previamente
pregada no tarugamento

5. FORROS SUSPENSOS

Os forros suspensos t€m o seu sistema de fixa¢do baseado em uma estrutura portante flexivel
e polivalente. Essa estrutura € formada por tirantes metalicos reguldveis, os quais s@o fixados
a cobertura do ambiente e suspendem uma grelha de perfis metdlicos, que € rente aos painéis
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de fechamento. Disso resulta um sistema de fixacdo com relativa independéncia entre a
estrutura do edificio e a estrutura do préprio plano do forro.

Quase todos os forros suspensos podem ter os seus painéis de fechamento removidos e
substituidos, sem prejuizo da estrutura portante, facilitando o acesso ao sobre-forro. Dessa
maneira, esse espaco situado entre o forro e o plano de cobertura, também conhecido como
plenum podem ser mais bem aproveitados, como por exemplo, para caminhamento de dutos,
cabos e canalizagdes, reduzindo custos de instalacio e facilitando a manutencao.

Essas duas propriedades s6 ndo sdo vélidas para os forros lisos de gesso (ndo modulados) que,
mesmo construidos a partir de placas suspensas, acabam funcionando como velhos forros de
estuque que formam uma superficie monolitica arrematada diretamente sobre as paredes
periféricas.

Os forros suspensos modulados possuem trés componentes principais: o fixador, o porta-
painel e o painel. Os dois primeiros compdem a estrutura de sustentacio, enquanto o terceiro
responde pelo resultado estético e funcional do forro. A esses trés componentes bdsicos
acrescenta-se uma série de acessorios e arremates, conforme cada caso.

Os fixadores sdo quase sempre tirantes de aco dotados de dispositivos para regulagem de
nivel. Os porta-painéis sdo, hoje em dia, invariavelmente metdlicos, podendo ser constituidos
simplesmente de perfilados de ago, ou aluminio extrudado, ou de perfis associados a outras
pecas metdlicas ou plasticas, destinadas a facilitar a colocacao/remocao dos painéis.
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